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Fig. 2 MBFによる SrCO3の回収率と pHの関係 

Fig. 1 SrCO3のゼータ電位と pHの関係 

水中の含放射性物質コロイド粒子のマイクロバブルフローテーション法による 

浮上分離に関する基礎的研究 

○日下英史・石野翔大 (京都大学大学院エネルギー科学研究科)

１．研究目的 

放射性物質として半減期が30年と長く、検知が困難でありながら人体に蓄積し悪影響を与えるストロンチウム90（90Sr）

を含む汚染水の浄化プロセスにおいては、Sr を難溶性の炭酸塩（炭酸ストロンチウム：SrCO3）にした後、凝集沈殿法

により処理される場合が多い。しかし、アルカリ土類金属の炭酸塩を希薄系で晶析させた場合、数mm以下の超微細粒

子となり、凝集沈殿法での完全回収には処理が困難となり、後工程に高度処理が必須となる。本研究においては、微粒

子にも有効なマイクロバブルフローテーション法（MBF）をSrCO3に対して適用し、水中から浮上分離・回収すること

を試み、その分離挙動を界面化学的に検討した。 

２．実験方法  

SrCO3は塩化ストロンチウム（SrCl2）と炭酸ナトリウム

（Na2CO3）の希釈溶液より合成し、炭酸塩コロイドの模擬

試料として用いた。ゼータ電位はZEECOM（マイクロテッ

クニチオン(株)製）を用いて測定し、捕収剤としてドデシ

ルアミン塩酸塩（DAC）およびオレイン酸 Na

（C17H33COONa）、起泡剤としてTriton X-100および4-メチ

ル-2-ペンタノン（MIBK）を用い、内径 50 mm×高さ500 

mmの円筒形セル底部から口径 0.5 μm外圧式 SPG膜モジ

ュールを通じて、空気流量 25 ml/min で所定時間通気する

ことにより MBF を行った。回収率は浮選後のカラム内の

濁度をOPTEX製ポーダブル濁度センサーTD-M500で測定

することにより、濁度と濃度の線形性を確認した後、浮選前後の溶液の濃度差から算出した。支持塩として NaCl を予

め投入し、HCl及びNaOHを用いて pH調節を行っている。 

３．実験結果と考察 

Fig. 1は、SrCO3のゼータ電位と pHの関係を検討した結果である。図に示されているように、ゼータ電位は調査を行

った全pH域で負の値を取り中性からpHが増大するにし

たがって負の値が大きくなる傾向が認められる。これは

SrCO3 粒子の解離性表面水酸基の存在により H⁺と OH⁻

が電位決定イオンとして作用しているためと考えられる。

この界面動電学的特性を有するを陽イオン性捕収剤

DAC あるいは石鹸 C17H33COONa を用いてMBF により

浮上回収することを試みた。その結果を Fig. 2 に示す。

Fig. 2に示されているように、DACでは広いpH領域で

90%以上の回収率を示し、ゼータ電位の負の値から捕収

剤の静電的吸着が支配的であると考えられる。また、陰

イオン性捕収剤でもある C17H33COONa においてもある

程度の浮上が認められ、これは、SrCO3 粒子表面で形成

された金属石鹸〔Sr(C17H33COO)2〕が粒子の疎水性化に

寄与しているためと考えられる。 
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